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使い分け原則 

• Global analysis mode はほぼすべてに適用可能 
• General corrosion （広域腐食） 

• Local corrosion （局部腐食） 

• 健全部と腐食部の境界がはっきりしているもの 

• 或いは、健全部の面積が広いもの 

• Dent （機械的損傷） 

• Local analysis mode の適用対象は限定的 
• Local corrosion （局部腐食） 

• 変形部内部の局部腐食 

• エルボー部の局部腐食など 

• PAS では、以下の設定がデフォルトとなっている 
• Global analysis mode 

• Cylinder 
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局部腐食配管事例１ 
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局部腐食箇所 



Global analysis modeの設定 
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腐食箇所抽出 
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4.52mm 

Feature 02 



Local analysis mode の設定 
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腐食箇所抽出 
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4.52mm 



Local mode と Global mode の相違 

• 局部腐食に対して 
– どちらも同じ箇所を、同じ深さとして検出する 

• 広範囲でなだらかな腐食領域に対する検出の違い 
– Local analysis mode  無視する 

– Global analysis mode  Fitted surface （再現された基準円筒）との違
いに基づき、検出する （スライド５のFeature 02) 
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広域腐食配管事例１ 
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Global mode 解析結果 
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最深箇所 



Local mode 解析結果 
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最深箇所 

この事例では、腐食箇所を正しく解析できていない。 
【理由】比較的なだらかな腐食であるため 



エルボーへの応用 
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エルボー部腐食の解析 
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切り出し 



Local Analysis mode 
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近似した円筒 

右端はギャップがある 



腐食検出 
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右端のギャップは無視され、腐食のみ抽出される 



断面グラフ 
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Global Analysis modeでは 
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